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职务
Title:

样品名称

Name° fsamp丨e

锂电池包 :⒎Dc71D sJ21,6V43ooll△ qh92.::№

Rechargeab1e Li-ion Battery∶ T-Dc7}:.Ⅰ

氵Jil丨
°ltage: 2i 6V capacity:

112407o722

来克电气股份有限公司
KINGCLEAN ELEcTRIC co。 ,LTD

莱苋电气股份有限公司
KINGcLEAN ELECTRIc co,,LTD

检 测方法

Test meth° d
渊 吖⒀ nv№⒒8⒙ 3u鞫 己

娜 和鼬 硼

~~T

Ja1 of Tests and Criteria sT/sG/rn
scction 38.3

Section

样品接受日期 2024-o7-26 检测起迄 日期
Test Date

2024-o8-o2-2o2茌 -o8-26

检坝刂J顷 目

Testltems
俎ht翮 电鼹 尸尻⒈,坪

路 ;撞击 ;过充虹 蜊 龇
t,Vibration,shock,Externa1 short

circuit,Impact,0verch茴 rge,F。 r:占。
ˉ
。Iζ∶h亘rζ∶

检测结论

Conc丨 usion

经检测 ,该样品符合联合国 《试
The samp1e has passed the test items of UN Manual 。f Tests and CriteriasT/Rε /Λρ 1n/11/D^¨  o O_ˉ . ;   ⌒̂  ^sT/sG/AC.10/11/Rev 8 secti。 n 38 3

魃
可充电锂电池组Rech盯 geable Lithi咖 Battery.

黟纡呛

镙袅r:羁笸

Plastics cement she]1
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序号
No,

检测项 目名称
Name° f Test

Ⅱems

标 准 要 求 或 标 准 条 款 号
standard requirement or The

CIause Number of standard

检测结果
Test ResuⅡ

本项结论
Conclusion

备注
Rclma1· k

1
高度模拟
Altitude
simulation

联合国 《试验和标拊乎        
ˉ

I寺

丨
甘:l。 ::/|;∶∶;首:言∫:∶ l∶∶:∶∶:::言l凸

佥
:∶∶t

见附表 1
See Appendix 1 合格

Passed
/

2 热测试
Therma1 test 苷}∶昔:;{::∫ |;∶∶;首 :;f:∶ l∶∶:∶∶::::l骈

)∶∶∶t 见 ,lxl表 2
See Appendix 2 合格

Passed
/

3
振动
Ⅴibration

芒寺
:甘

:;{∶ :∫ |;i丨;首:|∫:;l∶∶I∶∶o:::l凸
佥
:∶∶t

见附表 3
See Appendix 3 合格

Passed
/

4 冲击
shock

耿↑凹̀
试
验利|标谁于     ~~~~

揲∷倌:f::/′ ::祀 :∶∶/⒊∶:i霍fi梦验T4

:l{SG/Λ

c10/l】 /R㈧ 8sect i aln383Test

见附表 4
See Appendix 钅 合格

Passed
/

o
外短路

Externa1 short
c1rcu△ t

牒\∶眙℃:祀娈yh&茭￡i梦
帆5

泓
s⒊

^⒍
咖vk⒈ :№d蚰 ⒊⒊闸T。 st

见删表 5
Sec AIDpendix 5 合格

Passed
/

6 撞击
Impact

妖含国 《试验和标准手   ^

I;}昔

:;{∶:f|;i∶ ;首 :;f:∶ l∶∶:∶∶::::l晷
佥
:∶∶t

T,6

见附表 6
see AppendⅠ x 6 合格

Passed
/

7
过充电
0vercharge
摁濡挽y托畏:y羁⒊罗￡i梦愀7

W⒏
冫η⒍w11冖kw闷 sect蚰 ⒛̈闸⒎e“

见附表 7
see Append土 x 7 合格

Passed
/

8
强制放电

F°rced discharge

△A口 凹
`矾
垭 羽 l怀程 于

揲‰×茹勺￡趱堡y贤Ⅰ:r盟￡i梦
验T8

:l。

SG/^c10/1I/Rev8secti° n38.3Test

见删表 8
see Appendix 8 合格

Passed
/

检测环境条件
Test EnVironment

CondⅡ ion

Ambient
环境温度 :20°C叼 5℃ ∶环境涌度〃%
temperature∶ 2oX)-25°C;Ambient humidity∶ /%

分包检验情况
SubcontraCted Test

CondⅡ i° n

狃 珙Vˇ呗 日

Test"em /

分包实验室
subc° ntracted

Laboratory

暹傀|    T 邮编
P0st Code

/

地址
Address

/ 电话
Te丨

/



上海化工院检测有限公司
检 坝刂报 告 -附表1
shangha丨 丨ns‖tute Of Chem沁a丨 |ndustry
Te引ng cO,,Ltd,Test Reporl— Appendix1

NO。 1124o7o722

检测项 目名称
Name0fTcst Itcms A1titude simu1ation

样品状态
Samplc status

1CYC完仝充电
lCYC Fu11y charged

1CYC完仝充电
lCYC Ft】 11y charged

lCYC9tI-卜

`o⒈

tL

lCYC Fu11y charged

1CYC。它/Jk丿o|L
lCYC F1111y charged

25CYC宪 命充电
25CYC Fu11y charged

25CYC完 仝充电
25CYC Fu11y charged

25CΥC完全充电
25CYC Fu11y charged

25CYC完 仝充电
25CΥC Fu11y charged

his space intentiona⊥ ly
left b1ank

解体 R一破裂各注:L-泄漏 Ⅴ-漏气 D-
B∶ L-Lcakagc V~Vcnting D~Disassc1ηbly R~Rupturc F~Firc O-No Lcakagc,N0Vcnting,

Disassembly,No Rupture&No Fire。

无破裂、无起火。

3/11

质量损失
Mass Loss

/%

剩佘电压
Rcsidual

oCV
/%



上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 -附表2
shangh。 |nsutule。 f chem忆 al丨nduslry

TesUng CO,,Ltd,Test RepOrt一 Appendix2
N0,1124o7o722

检测项目名称
Namc ofTestItcms

热测试

Therma] test

样品状态
sample stams

1CYC完全充电
lCYC Fu11y charged

lC℃完个充 l包
1CYC Ft】 11y charged

1CYC兑全充电
lCYC Ft111y charged

1C℃亢仝充电
lCYC Fu11y charged

25CYC Fu11y charge0

25CYC完个充电
25CYc Fu11y charged

25CYC完仝充电
25CYC Fu11y charged

25CYC完 仝充电
25CYC Fu11y chalged

s space intenti° na1⊥ y
1eft b1ank

各注:卜泄漏 Ⅴ-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、
Note∶ L~Lcakagc V~Vcnting D~Disasscmbly R~Rupture F¨ Firc O~No Leakage,No Vcnting,
No Disasscmbly,No Rupturc&No Firc.

无破裂、无起火。

4/11
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上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 -附表3

Shanghai丨 ns刂lute of chem|ca丨 丨ndustry
Te引 ng C° ,,Ltd,Test Reporl— Appendix3

N0,1124o7o722

5/11

检测项目名称
Name ofTcstIteⅡ‘

振动

Vibrati0n

样品状态
sample status

试验后 AIter
质量损失
Mass Loss

/%
⊥CYC完 全充电
lCYC Fu11y charged

1CYC完全充电
1CYC Fu11y charged

1CXrC宄仑充电
lCYC Fu11y charged

1CYC完 个充电
1CYC Fu11y charged

25CYC完个充 rL
25CYC Fully charged

25α C完全充电
25CYc Fu11y charged

25CYC完全充电
25CΥC Fu11y charged

25αC宄个充电
25CYC Fu11y charged

his space intentionaI1y
1eft b1ank

各注:卜泄漏 V-漏气 D确阜体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、
Note∶ Lˉ Lcakagc V~Vcnting D-Disassclubly R-Rupturc F~Fire O¨ No Lcakagc,No VcnJng,
No DisasscmbIy,N0Rupture&No Fire.

无破裂、无起火。

序号
No,

3

样品
编号
salηple

No.

试验前 Bcf。 rc
剩佘电压
Rcsidual

oCV
/%

舢
蝣
帅E
v
e
n
t

质量
Mass

/g

开路 电压

oCV
X/ˉ

质量
Mass

/g

开路电压

oCV
″

001 570.96 2茌。51 571 03 24.51 0 00 100.00 o

002 569.67 2⒋ .51 569,76 24.50 0,00 99.96 o
n
υ
n
υ

565.06 24.51 565 17 24.51 0 00 100.00 o

004 564.33 24.55 564,37 24,54 0,00 99.96 O

005 569.8/l 24=51 569 88 24.51 0,00 10θ .00 o

006 568,63 24 50 568.70 24,50 0.00 100.00 o

007 565,16 24.55 565.25 24.54 0.00 99.96 o

008 566.10 24,55 566,13 24,55 0 00 100.00 o

丈下空兰



上海化工院检测有限公司
检 坝刂报 告 -附表4
Shanghai丨 ns刂tute Of Chemica||ndustry

Tesung Co,,Ltd,Test Report-Appendix4
NO.112衽07o722

6/1t

序号
No. 4

检测项 目名称
Namc ofTestItems

冲击

Shock

口"
口

万

样

编

saIη ple

No

样品状态
sample status

试验前 Bcf。 1·c 试验后 Aftcr
质量损失
Mass Loss

/V。

剩余电压
Residual

oCV
/9汔

其他
现象
other

Evcnt

艟

Μ a
s
s
/
g

开路电压

oCV
/V

艟

M
a
s
s
/
g

开路 电压

oCV
/V

001
1CYC完个充电
1CYC Fu11y cha△ ged 571.03 2茌。51 570.99 24.50 0,01 99.96 o

002
1C℃完个充电

1CΥC Fu11y charged 569,76 24.50 569,78 24 50 0,00 100,00 o

n
υ
n
υ

lC℃完个充电
1CYC Fu11y charged 565.17 24,51 565.17 24.50 0,00 99,96 o

004
lαC宪个充电
lCYC Ft111y charged 564,37 24,54 564,40 24,53 0.00 99.96 o

005
25α C完全充电
25CYC Fu11y charged 569.88 2茌 .51 569.89 24.50 0,00 99.96 o

006
25CYC完仝充电
25CYC Fu11y charged 568,70 24,50 568.76 24,50 0.00 100.00 o

n
υ

25CYC完余充电
25CYC Fu11y charged 565.25 2/l。 54 565.3ˉl 2/1 53 0,00 99.96 o

008
25CYCˉ t个充电
25CYC Fu11y chalged 566. 13 24,55 566,07 24,54 0.01 99 96 o

狄下空 F
∶his space intent土 °na11y
1eft b1ank

各注:L-泄漏 Ⅴ-漏气 D-lq罕体 R-破裂 F一起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、
Notc∶ L-Lcakagc V-VcnJng D-Disassclmbly R¨ Rupturc F-Fire O~No Lcakagc,No Venting,

No Disassembly,No Rupturc&No Fire。

无破裂、无起火。



上海化工院检测有限公司
检 坝刂报 告 -附表5
Shanghai丨 nsulule。 f chem⒗al|nduslry

Tes刂 ng Co,,Ltd,Test Rep° rt-ˉ Appendix5
N0.1124o7o722

检测项 目名称
Name ofTestltcms

外短路
Externa1 short circuit

样品编号
sample No,

样品状态
Sample Status

样品表面最高温度
Max,Extcmal Tcmpcraturc 其他现象

othcr Evcnt

1CΥC Fulty charged

1C℃完全充电
1CYC Fu11y charged

1C℃完仝充电
1CYC Fu11y charged

lCYC完全充电
1CΥC Fu11y charged

25CYC Fu11y charged

25CYC完 仝充电
25CYc Fully charged

25CYC;毛 F卜 7乇 |乜

25CYC Fu11y charged

F1l11y charged

孙is即Ⅱe i吼 mti⑾ a11ˇ ]匹t

注 :D-
Note∶ D~Disasse1mbly R~Ruptur F-Fire O-No DisassclmbIy,NO Firc&N0Rupture.

7/11



上海化工院检测有限公司
检 泅刂报 告 -附表6
shanghai|ns刂 tute Of Chemica丨 |ndustry

Tesllng C°,,Ltd,Test RepOrl-— Appendix6
NO.112望 o7o722

8/11

一
雁
哟

'
∈

产
`
红

爻

冖

序号
No

6 检测项 目名称
Nnnη O nf Tρ。+T+0¨

撞击
Impact

样品编号
sarnpIe No.

样品状态
saImplc status

样品表面最高温度
MaⅩ.External TcmperatuⅡ

/丫P

其他现象
othcr EⅤ ent

n
ν0

n
υ 1CYC5O0/0容量

1CYc 5o% capacity
°
°

9
乙

o

010 1C℃ 50%容量
1CYC 5o% Capacity 24.4 o

011 1CYC 5o%衤早￡圣
ICYC 5o% capacity 24 1 o
1C℃ 50%容量

lCYC 50% Capacity
25.0 o

013 1CYC5o%容 量
1CYC 5o% capacity 24 7 o

014 2bC℃ 5lln。容量

∠苎lρyc5叩 Capa0ty
7
`
49乙

0

015 25α C5o9。容且
25CYc 5o% capacity 25 0 o

016 25C℃ 5o96容昱

垄fYC50%capaci{y 25.0 o

017 25CYC50%容 i∶
25CΥc 5o% capacity 25.6 o

018 25CYc 5o%衤早筐量
25cYC 5o% capacity

一
b
9
乙

o

以下空白
Th土 s space intent主 ona11y 1eft

b1ank

各注:卜解体 F-起火 0一无解体、无起火。
Note∶ D~DisasselllbIy F~Fire O~No Disassclη bIy&No Fire,



上海化工院检测有限公司
检 坝刂报 告 -附表7

shangha丨 丨ns刂tute°f chemica||ndustry
Testing C° ,,Ltd,Test RepOrl-ˉ Appendix7

NO。 1124o7o722
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序号
No,

样 品 编 号

Salnple No.

7 检测项 目名称
Narne ofTest Itelns

过充电

~ vercharge
样品状态
Samplc status

其他现象
Other Event

o

o

o

o

o

o

o

o

⒅
一
㈨

1C℃完仝充电
lCYC Fu11y charged

1C℃完全充电
1CYC Fu11y charged

021 1C℃完全充电
1CYC Fu11y charged

1C℃完全充电
1CYC Fu11y charged

023 驭 ℃完伞充电
25CYC Fu1]y charged

024 2℃℃完全充电
25CYC Fully cllarged

n
υ 2ⅡYC完个充电

25CYC Fu11y charged

026 驭 r完仝充电
25CYC Fu11y charged

以下空白
This space inten{i° na11y left b1ank

ˉ

各注:D-解体 F-起火 0-无解体、无起火。
Note∶ D~E〉isassembly F~Fire O~No IDisassembIy&No Fire,



上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 -附表8
Shangh。 丨ns刂tute of chem⒗al丨ndustry
Tesfng CO,,Lld,Test RepOrl-ˉ Appendk8

N0.1124o70722

10/11

序号
No.

样 品编 号

sample No,

8 检测项 目名称
Nalne ofTestItems

强制放电

f9rsed discharge
样品状态
sarnple status 其他现象

Othc1· Event

o

o

o

o

o

o

027 lCr完全放屯  ^
1CYC Fu11y discharged

028 1CYt^完全放 电
~~~~

1CYC Fu11y discharged

029 1C℃完全畎
lCYC Fu11y discharged

030 1C℃完全放 电
~~~~

1CYC Fully discharged

031 1CYC完 /x放 电  ^
lCYC Fu11y discharged

032 ICYC完仝放电
~~

lCYC Fu⊥ 1y discharged

n
υ ⊥C℃亢全放黾

~~
1CYC Fu11y discharged o

o

O

0

0

o

o

o

o

o

o

O

034 1C℃完全放电
~~

1CYC Fu11y discharged

035 1C℃完全放甬
1CΥC Ful]y discha△ ged

n
υ

1CYC完全放 电  ^
1CYC Fu11y discharged

’
∫

25CYC赁吝旷
25CYC Fu11y discharged

038 25CYC完 全放电
^

25cYc Fu11y discharged

039 25CYC完全放电 ^
25CYc Fu11y discharged

040 2℃IrC完全放 电  ^
25CYc Fu11y discharged

041 25C℃ 宄全放 电   ^
25CYc Fu11y discharged

042 2DCYC完仝顽顶Γ
~~

25CYC Fu11y discharged

043 25CYC完 个放电
25CYc Fu11y discharged

044 25α C完个旷
25CYC Fu11y discharged

045 25CYC完 个放 电
~~

25CYC Fu11y discharged o

046 25C℃完个放 电  ^
25CYc Fu11y discharged o

各注:卜解体 F-起火 0-无解体、无起火。
Note∶ D~Disassclllbly F~Firc O~N0Disasselmbly&N0Firc,

丶
i
‘

彡
丿
1
.
’

尘

丶
丶̌

'



上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 -附图

shanghai丨 ns刂tute of chemica|hdustry

Tes刂 ng C° ,,Ltd,Test Rep° rl-ˉ Appendix

曰ect阳b× Ä届G
LioioJ、 Battery pack

21,oV92.88、Vh
Type:T~DG71D¨sJ
ⅡINR?〃刁)4J。0oll枳h

N0,1124o7o722
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